


Características técnicas

Resistencia a compresión .......................................................................................Categoría M-7,5

Resistencia a la adhesión ........................................................................................> 0.15 N/mm�

Granulometría ................................................................................................................< 2.0 mm

Densidad aparente en polvo ................................................................................1.59±0.1 gr/cm�

Reacción contra el fuego ........................................................................................Clase A1

Consumo teórico .........................................................................................................16±1 Kg/cm.m�

Agua de amasado ........................................................................................................14±1 %

Consistencia en mesa de sacudidas ................................................................175±10 mm

Observaciones
La información e instrucciones contenidas en este documento están basadas en los 
conocimientos y nuestras experiencias, junto con los comúnmente aceptados por 
las reglas de la buena práctica. Se dan de buena fe para ayuda y orientación a los 
usuarios, siendo estos, en cualquier caso, los responsables de su aplicación correcta.

Los datos e informaciones aquí reproducidas son a modo de guía general y no 
constituyen contrato, posibles variaciones se podrían dar por la evolución de las 
técnicas de fabricación.

Presentación
Este material se fabrica en sacos de 25 kg., big-bag de 1000 kg y a granel para 
descarga en silos.
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